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الموضوع : إعداد طلاء الأواني الخزفية 
هناك بعض المواد القابلة للانصهار تحت تأثير الحرارة وتستخدم هذه المواد في طلاء الأواني والأشكال الخزفية لإكسابها لمعاناً ورونقا جميلا وكذلك ان للطلاء أهمية أخرى وهي لسد مسامات الانية الخزفية مما يساعد على منع تشريحها للسوائل , وتحضر هذه المواد للطلاء وتكون عل شكل مسحوق يخلط بالماء ويطلى به   الجسم الخزفي المحروق ثم يحرق الجسم المدهون  حتى تصل طينته إلى درجة التسوية .
1- أعداد الطلاء 
باعتبار أن الطلاء يكون في حالة مسحوق ناعم ، فان عملية الإعداد تكون بسيطة ، حيث توزن النسب المطلوبة من مسحوق كل مادة ثم تخلط بطريقة جيدة في كمية الماء مع إضافة قليل من الصمغ كعامل مساعد للالتصاق السائل على جسم الإناء ، ثم يصفى الخليط ونجرب كثافة الخليط بعد التصفية بغمس قطعة خزفية محروقة به ، فإذا علقت بهذه القطعة حوالي مليمتر فهو سمك مناسب لدهان الطلاء الشفاف ومليمتر ونصف للطلاء المظلم ،أما في الوقت الحاضر فتتوافر طلاءات جاهزة وحسب الطلب .
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