البوليمرات:- 
وهي جزيئات كبيرة اصلها لاتيني متكون من مقطعين هما poly (متعدد) و mer (وحدة) الوحدة البنائية للبوليمر (الجزيئة الكبيرة) تسمى monomer . فمثلاً الكلوكوز هو الوحدة البنائية للسيلسلوز ولكن يترتب السيلليلوز بترتيب اخر نحصل كلايكوجين او نشأ. 
للبوليمرات أهمية يومية وليست صناعية فقط فهي تدخل في حياتنا اليومية لكونها تكون الجزء الاساسي من البروتينات والنشويات و RNA , DNA. 
يعتمد الوزن الجزيئي للبوليمرات على عدد الوحدات المكونة لذلك البوليمر ويرمز لها ب (n) كذلك يرمز لها (DP) معناها Degree of polymerization  أي درجة البلمرة :- بذلك يصبح الوزن الجزيئي يساوي عدد الوحداتX  الوزن الجزيئي للوحدة الواحدة.
m.wt of polymer = m.wt of monomer x n 
                               = m.wt of monomer x DP 

لم تكن البوليمرات معروفة قبل عام 1880م. تم تصنيفها من قبل العالمان راوت وفاندهوف بعد اجراء تجاربهم على المطاط الطبيعي وجدوا ان الوزن الجزيئي للمطاط 10000-40000. 

عام 1900 ظهرت الاجهزة وتطور العلم وصنفت بأنها مواد غروية. 
عام 1928 استطاع العالمان مارك ومايد ايجاد التركيب الفراغي للمطاط الطبيعي. 
عام 1930 اكتشف الباحث كاروتيس النايلون من تفاعلات بسيطة. 
عام 1931 تم تصنيع البولي استر 
عام 1937 تم اكتشاف البولي اثيلين. 
عام 1938 تم صناعة التفلون (Tetra fluoro ethylene) هو مادة بيضاء لاتذوب في الماء والمذيبات. 

تسمية البوليمرات:- 

لا تختلف تسمية البوليمرات من حيث المبدأ عن تسمية المركبات العضوية واللاعضوية الا بفارق بسيط هو وضع كلمة متعدد (poly) قبل اسم المونمر في حالة البوليمرات المنفردة وكلمة متعدد مشترك (co-poly) في حالة البوليمرات المشتركة. 
لا تتاثر هذه القاعدة اذا استخدمت التسمية العامة حسب مصدر المونمروحسب نظام IUPAC فمثلاً يسمى المركب ستايرين 

Poly-(1-phenyl ethylene) 
كذلك توجد تسميات تجارية لا تحكمها قاعدة فمثلاً يوجد للبولي اثيلين اثناعشر اسماً تجارياً منها. 
Althon                  > doped 
Marlex                 > phillips 
Dylan             > Aramco 
كذلك البوليمر المتكون من مونمرين مثل الستايرين والبيوتادايين يسمى.
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أذا كان المركب من ثلاث وحدات مختلفة مثل الستايرين, بيوتادايين, واكريلو نترايل فيسمى 

Poly-(styrene-co-Butadiene-co-Acrylonitril) 
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أذا كان البوليمر من وحدتين متناوبتين تكون التسمية. 
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Poly-(ethylene-Alt-carbon monoxide) 
تصنيف البوليمرات:- 

تصنف البوليمرات بعد الاخذ بنظر الاعتبار مصادرها, هيكلها البلوري والبنائي وكذلك تركيب الجزيئية العملاقة. 
وأشهر اصناف البوليمرات يعتمد على:- 
أ- من حيث المصادر:- 
تقسم الى قسمين هما:- 
1-بوليمرات طبيعية Natural polymer :- 
مصدرها يكون نباتي كالسيلليوز والاصماغ والحرير الطبيعي و المطاط ومنها ذو مصدر حيواني كالصوف والجلود والشعر. 
2-بوليمرات مصنعة Synthesis polymer:- 
أصبحت كثيرة ومتنوعة مثل poly styrene, poly propylene, poly vinyl chloride 
ب من حيث الهيكل البنائي للجزيئة :- 

تقسم الى ثلاثة اقسام:- 
1-بوليمرات خطية أو مستوية:- Liner polymer 
في هذا النوع ترتبط الوحدات البنائية (monomer) بعضها ببعض وبصورة مستمرة بحيث لا يؤدي ذلك الى تكوين فروع جانبية بالسلسلة وأهم هذه المركبات هو متعدد الاثيلين عالي الكثافة (HDPE) [High density poly ethylene] ويكون متبلور. 
2-البوليمرات المتفرعة:- Branched polymers 

في هذا النوع يكون ارتباط الوحدات البنائية بعضها ببعض مكونناً فروع جانبية في السلسلة البوليمرية منها polystyrene , polyvinyl chloride 
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3-البوليمرات المتشابكة :- Cross linked polymer 

في هذا النوع ترتبط سلاسل بوليمرية بعضها ببعض بسلاسل جانبية صغيرة مؤلفة من وحدات من نوع البوليمر او تكون غريبة عنه. 
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Poly (Benzimidazole-co-aniline) (PBIANI)




ج-من حيث تركيب الجزيئة:- 

وتصنف الى قسمين:- 
1-بوليمرات متجانسة :- Homo polymer  
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في هذا النوع تتالف جزيئة البوليمر من وحدات بنائية متكاملة وتكون جميعها من نفس الوحدة مثال عليها البولي اثيلين 

2-البوليمرات المركبة:- Co-polymer 

في هذه الحالة تحتوي الجزيئة الواحدة من البوليمر على وحدات بنائية مختلفة مثل Poly-(styrene-co-butadiene) 

د-التصنيف التقني (المقاومة الحرارية):- 

تصنف البوليمرات على حسب تحملها الحراري الى انواع مختلفة. لأجل هذا التصنيف تحدد بعض الدرجات الحرارية مثل درجة حرارة الانتقال الزجاجي (Tg) Glass transition temp. :- وتعرف بانها الدرجة الحرارية التي يتحول فيها البوليمر من الحالة الصلبة الى الحالة اللينة. 
كذلك (Tf) Fluid Temp:- وتمثل درجة السيولة وتعرف على انها الدرجة الحرارية التي يتحول فيها الصلب او المرن الى الحالة السائلة. 

كذلك Tm) melting temp.:- تسمى درجة الانصهار البلوري وهي الدرجة الحرارية التي تختفي عندها اخر التراكيب البلورية. 
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